
cavallino Pizzo mezze pelli

Bianco 101 Latte 102 Rosa antico 103

Grigio 104 Grano 105 Spiga 106

Giallo 107 Verde mela 108 Arancio 109



Rosso 110 Fuxia 111 Viola 112

Rosso cardinale 113 Amaranto 114 Muschio 115

cavallino Pizzo mezze pelli



cavallino Pizzo mezze pelli

Baio 116 Mokka 117 Nero 118

Spessore
1.4/1.6 mm
Origine materie prime
bovine europee
Tipo di concia
al cromo senza calcinaio
Tintura
con coloranti minerali
Tipo di Rifinizione
pelle non sottoposta a rifini-
zione

Resistenza allo strofinio a umido iuf 450
non sottoposta
Resistenza allo strofinio a secco iuf 450
non sottoposta
Fatica alla Flessione
non sottoposta
Solidità alla luce
non sottoposta
Cigaret test
non sottoposta

CARATTERISTICHE TEST FISICI

L'articolo cavallino in tutte le sue 
varianti e qualità non è sottoposto 
a tali trattamenti in quanto tecnica-
mente non è possibile trattandosi di 
articoli naturali con pelo

L’articolo CAVALLINO veste un ruolo importante nel mondo dell’arredamento. Con uno spessore che 
varia dall’1,4mm a 1,6mm e un processo di riconcia con coloranti minerali, il CAVALLINO si presenta 
come un’articolo del tutto naturale con caratteristiche generali di una pelle da arredamento non rifinita, 
tipo anilina pura. Anche l’articolo CAVALLINO è prodotto nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.


